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Popis vzorkl a specifikace zadani:

Stanoveni soucinitele prostupu tepla, U, jednokfidlového plastového okna ze
systému GEALAN S8000 1Q (6 komorova varianta) a Up vstupnich dvefi, ze systému
GEALAN S 8000 IQ (4 komorova varianta), podle CSN EN ISO 10077-1. Pro tento
vypocet byly pouzity n6siedujici podklady:

1. Protokol o zkouSce soucinitele prostupu tepla ramu plastového okna GEALAN
S 8000 IQ (6ti komorova varianta) &. 437/08 podle CSN EN 12412-2, vydany
CSl a.s, pracovisté Zlin dne 3.12.2008

2. Protokol ¢. 01 8 02 04 8076 02 o hodnoté soudinitele prostupu tepla dvernich
profild Uf 1,58 W/(M2-K) podle EN ISO 10077-2 a Protokol ¢.
7484 8076 36 P40P o hodnoté soucinitele prostupu tepla profil plastového
prahu U = 1,50 W/(m?-K) podle EN ISO 10077-2 — firma GEALAN

3. CSN EN ISO 10077-1: Tepelné chovani oken, dvefi a okenic — Vypodet
souginitele prostupu tepla — Cast 1: V8eobecné

4. Podklad pro hodnotu souginitele prostupu tepla Ug = 0,7 W/(m?-K) a Ug = 1,1
W/(m2-K) pouzitého izolacniho skla podle EN 673 — viz certifikat N/A podle
EN 1279-5. Podklady pro hodnotu linearniho Cinitele prostupu tepla pouzitého
distan¢niho profilu TGl

Profily:

Vyrobce profili: GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Hoferstrasse 80, Oberkotzau,
SRN

Zaskleni:

Dvojsklo: Float 4mm /16 TGI-W+ argon/ ClimaGuard Premium 4mm, Ug=1,1 W/m2K.
Trojsklo: ClimaGuard Premium 4mm /12 TGI-W+ argon/ Float 4mm /12 TGI-W+
argon / ClimaGuard Premium 4mm, Ug = 0,7W/m2.K

Dodavatel skla: ISOTHERM s.r.0., Lineck& 646, 382 41 Kaplice

Popis posuzovanych vyrobku:

Vyrobky byly posuzovany a hodnoceny ve dvou fadach o stejnych rozmérech a to
s dvojsklem Ug = 1,1 W/m2K a trojsklem Ug = 0,7W/m2K.

Okna — typy:

Vzorek 1a ............ Okno jednokfidlé otviraci, sklopné rozmér: 1,23 x 1,48 m
s dvojsklem

Vzorek 1b ............ Okno jednokfidlé otviraci, sklopné rozmér: 1,23 x 1,48 m
s trojsklem Ug=1,1 W/m2K

Vzorek 6 ............. Vchodové dvere s prahem Rozmér:1,1x2,2m

Okna - popis:

Ram 8003 6ti komorovy, ocelova vyztuz ramu i kfidla 7715 51, kfidlo 8094, vyrobce
hlavnich profild a vyztuzi: GEALAN, tésnéni: vnitini: koextrudované soucast profilu —
v rozich svafované, vnéjSi: koextrudované soucast profilu ramu, zasklivaci lista:
7124, vnéjSi tésnéni vypiné: koextrudované souc€ast profilu Vida — v rozich
svafované, vyrobce tésnéni: GEALAN, izola¢ni vypln: sendviCovy panel Rofex tl. 24
mm; odvodnéni a dekomprese zasklivaci drazky: 2 otvory (28x5) mm, odvodnéni
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spary: 2 otvory (28x5) mm, dekomprese spary neprovedeno; kovani ROTO, 6bodovy
uzaver, 2 OS zavésy, 1 klika s pojistkou.

Vyplh:

a) Dvojsklo: Float 4mm /16 TGI-W+ argon/ ClimaGuard Premium 4mm, Ug=1,1
W/m2K.

b) Trojsklo: ClimaGuard Premium 4mm /12 TGI-W+ argon/ Float 4mm /12 TGI-W+
argon / ClimaGuard Premium 4mm, Ug=0,7W/m2.K

Dvere — popis:

Ram 8011, ocelova vyztuz ramu 8705 51, kfidlo 8076 ocelova vyztuz 8736 51,
vyrobce hlavnich profild a vyztuzi: GEALAN, tésnéni: vnitfni i vnéjSi 3184 92
natahované zasklivaci liSta: 7124, , vyrobce tésnéni: GEALAN, izolaCni vypln:
Trojsklo Ug=0,7W/m2K odvodnéni a dekomprese zasklivaci drazky: 2 otvory (28x5)
mm, odvodnéni spary: 2 otvory (28x5) mm, dekomprese spary neprovedeno; kovani
ROTO, 6bodovy uzaveér, 2 OS zavésy, 1 klika s pojistkou.

Vyplh:

a) Trojsklo: ClimaGuard Premium 4mm /12 TGI-W+ argon/ Float 4mm /12 TGI-W+
argon / ClimaGuard Premium 4mm, Ug = 0,7W/m2.K

b) neprasvitna vyplii: izolaéni sendvicovy panel s jadrem XPS 30 mm, y = 0,9 W/m2K.

Vysledky:
Vyrobek Rozmér Uw (W/m2K) Uw (W/m2K)
§xv(m) s dvojsklem s trojsklem
1a/1b | Okno 1K 1,23 x 1,48 1,2 0,94
2b Dvere vch. 1,1x2,2 - 1,1
3b Dvefe vch. 1,1x2,2 - 1,1

Pouzité protokoly:

Strana 28 ...certifikat CV-08-1045/Z pro ram ram/kfidlo - 8003/8094 Uf = 1,18 W/m2K
Strana 29 ...Protokol 8474 8076 ...Uf ram/prah = 1,5 W/m2K

Strana 30 ... Protokol 0180204 8076 Uf ram8011/kfidlo 8076 = 1,6 W/m2K
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Q GEALAN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Seite 1
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 30.4.2009
Projekt: "Zelena usporam"” Verse:
Pos.: 1a KusU: 1 2.2008.11.17
Protokol vypoctu
Uloha: Vypocet koeficientu prostupu tepla U,
Zkusebni vzorek: Jednokiidlé okno otviraci sklopné, typ "Okno 1K"
Velikost okna: B= 123 m
H= 148 m
Nakres:
H
B
Popis okna:
Ram / Kridlo: Sytem S8000IQ
Material: PVC profily
Ram / vyztuz: Art.:  8003/7715
KFidlo / Vyztuz: Art.: 8094 /7715
PoSet pricek vodorovné / svisle
Pohledova §itka profil(: 116 mm
U-hodnota:
Profily: stfedni hodnota U 1,18 W/m K
Zaskleni: Hodnota U: 1,1 W/m K (dle DIN EN 673 T 15K)
Panell: Hodnota Uj:
Y-hodnoty:
Ramecek zaskleni: Abstandhalter: TGI Spacer W
Ramecek zaskleni: Y-Wert: 0,037 W/mK
Dvojsklo:
Float 4mm /16 TGI-W+ argon/ ClimaGuard Premium 4mm, Ug=1,1 W/m2K
Plochy: Plocha okna: 1,82 m,
Plocha profil{i: 0,575 m_
Plocha skla: 1,246 m_
Délka ramecku: 4,492 m
Plocha panelu:
Délka ramecku panelu:
Délka Sprosen: .
Délka napojovaci spary: 542 m
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Q GEALAN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Seite 2
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 30.4.2009
Vypocet:

Pro stanoveni hodnoty Uw vypoc¢tem byl pouzit vzorec:

Pfitom je:

IBau
VBau

Vysledek:

2/2

:Ab : Ug +A‘f : Uf +Ig "Wy +|Sp'\VSp+IBau'\VBau
A +A

U,

Koeficient prostupu tepla celym oknem

Koeficient prostupu tepla zasklenim

Koeficient prostupu tepla ramem

Vypocet proveden programem Winlso dle DIN EN ISO 10077-2
Plocha skla

Plocha ramu (Projekéni plocha)

Obvod skla

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle pracovni skupiny "Warme Kante"ve spolupraci s ift Rosenheim
Celkova délka Sprosen

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle vystupu projektu " Vliv riznych meziskelnich pficek

na prostup tepla oknem" - ift Rosenheim

Celkova délka napojovaci spary

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Na zakladé vyse uvedenych dat byl stanoven pro popsané okno
koeficient prostupu tepla :

U, = 1,2 Wm?K



Q GEALAN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Seite 1
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 30.4.2009
Projekt: "Zelena usporam"” Verse:
Pos.: 1b KusU: 1 2.2008.11.17
Protokol vypoctu
Uloha: Vypocet koeficientu prostupu tepla U,
Zkusebni vzorek: Jednokiidlé okno otviraci sklopné, typ "Okno 2K"
Velikost okna: B= 123 m
H= 148 m
Nakres:
H
B
Popis okna:
Ram / Kridlo: Sytem S8000IQ
Material: PVC profily
Ram / vyztuz: Art..  8003/7715
KFidlo / Vyztuz: Art.: 8094 /7715
Pohledova §itka profil(: 116 mm
U-hodnota:
Profily: stfedni hodnota U 1,18 W/m K
Zaskleni: Hodnota U: 0,7 W/m K (nach DIN EN 673 T 15K)
Panell: Hodnota Uj:
¥Y-hodnoty:
Ramecek zaskleni: Abstandhalter: TGI Spacer W
Ramecek zaskleni: Y-Wert: 0,037 W/mK
Trojsklo:
ClimaGuard Premium 4mm /12 TGI-W+ argon/ Float 4mm /12 TGI-W+ argon /
ClimaGuard Premium 4mm, Ug = 0,7W/m2.K
Plochy: Plocha okna: 1,82 m,
Plocha profil: 0,575 m_
Plocha skla: 1,246 m_
Délka ramecku: 4,492 m
Plocha panelu:
Délka ramecku panelu:
Délka Sprosen:
Délka napojovaci spary: 542 m .
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Q GEALAN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Seite 2
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 30.4.2009
Vypocet:

Pro stanoveni hodnoty Uw vypoc¢tem byl pouzit vzorec:

Pfitom je:

IBau
VBau

Vysledek:

2/2

:Ab : Ug +A‘f : Uf +Ig "Wy +ISp'WSp+IBau'\VBau
A +A

U,

Koeficient prostupu tepla celym oknem

Koeficient prostupu tepla zasklenim

Koeficient prostupu tepla ramem

Vypocet proveden programem Winlso dle DIN EN ISO 10077-2
Plocha skla

Plocha ramu (Projekéni plocha)

Obvod skla

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle pracovni skupiny "Warme Kante"ve spolupraci s ift Rosenheim
Celkova délka Sprosen

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle vystupu projektu " Vliv riznych meziskelnich pficek

na prostup tepla oknem" - ift Rosenheim

Celkova délka napojovaci spary

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Na zakladé vysSe uvedenych dat byl stanoven pro popsané okno
koeficient prostupu tepla :

U,= 094 W/mK

presné vypoctena hodnota | 0,943 W/m?K



Q GEALAN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Seite 1
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 30.4.2009
Projekt: zelena usporam - protokol 008/2008 Verse:
Pos.: 7b KusU: 1 2.2008.11.17
Protokol vypoctu
Uloha: Vypocet koeficientu prostupu tepla U,
Zkusebni vzorek: Vchodové dvefe s plastovym prahem VD7b
Velikost okna: B = 1,1 m
H= 22 m
Nakres:
H
B
Popis okna:
Ram / Kridlo: Anschlagdichtungs-Sytem S80001Q
Material: PVC profily
Ram / vyztuz: Art.:  8011/8705
KFidlo / Vyztuz: Art.. 8076 /8736
Prah: Art.: 7484
Typpficek:
PoSet pricek vodorovné / svisle
Pohledova §itka profil(: 179 mm
U-hodnota:
Profily: stfedni hodnota U 1,5 W/m K
Zaskleni: Hodnota U: 0,7 W/m K (nach DIN EN 673 T 15K)
Panell: Hodnota Uj:
¥Y-hodnoty:
Ramecek zaskleni: Abstandhalter: TGI Spacer W
Ramecek zaskleni: Y-Wert: 0,037 W/mK
Trojsklo:
ClimaGuard Premium 4mm /12 TGI-W+ argon/ Float 4mm /12 TGI-W+ argon /
ClimaGuard Premium 4mm, Ug = 0,7W/m2.K
Plochy: Plocha okna: 242 m_
Plocha profila: 1,008 m,
Plocha skla: 1,412 m_
Délka ramecku: 529 m
Plocha panelu:
Délka ramecku panelu:
Délka Sprosen:
Délka napojovaci spary: 66 m .
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Q GEALAN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Seite 2
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 30.4.2009
Vypocet:

Pro stanoveni hodnoty Uw vypoc¢tem byl pouzit vzorec:

Pfitom je:

IBau
VBau

Vysledek:

2/2

:Ab : Ug +A‘f : Uf +Ig "Wy +ISp'WSp+IBau'\VBau
A +A

U,

Koeficient prostupu tepla celym oknem

Koeficient prostupu tepla zasklenim

Koeficient prostupu tepla ramem

Vypocet proveden programem Winlso dle DIN EN ISO 10077-2
Plocha skla

Plocha ramu (Projekéni plocha)

Obvod skla

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle pracovni skupiny "Warme Kante"ve spolupraci s ift Rosenheim
Celkova délka Sprosen

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle vystupu projektu " Vliv riznych meziskelnich pficek

na prostup tepla oknem" - ift Rosenheim

Celkova délka napojovaci spary

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Na zakladé vysSe uvedenych dat byl stanoven pro popsané okno
koeficient prostupu tepla :

u,= 1,1 WmK

presné vypoctena hodnota | 1,125 W/m?K

VD7B



Vchodové dvefe VD6b

Q GEALAN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Strana 1
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 2.5.2009
Projekt: zelena Usporam - protokol 008/2009 Verse:
Pos.:2b KusU: 1 2.2008.11.17
Protokol vypoctu
Uloha: Vypocet koeficientu prostupu tepla U,
Zkusebni vzorek: Vchodové dvefe s plastovym prahem VD6b
Velikost okna: B = 1,1 m
H= 22 m
Nakres:
H
B
Popis okna:
Ram / Kridlo: Anschlagdichtungs-Sytem S80001Q
Material: PVC profily
Ram / vyztuz: Art.:  8011/8705
KFidlo / Vyztuz: Art.: 8076 /8736
Prah: Art.: 7484
Typpficek:
PoSet pricek vodorovné / svisle
Pohledova §itka profil(: 179 mm
U-hodnota:
Profily: stfedni hodnota U 1,5 W/m K
Zaskleni: Hodnota U: 0,7 W/m K (nach DIN EN 673 T 15K)
Panell: Hodnota Uj:
Y-hodnoty:
Ramecek zaskleni: Abstandhalter: TGI Spacer W
Ramecek zaskleni: Y-Wert: 0,037 W/mK
Trojsklo:
ClimaGuard Premium 4mm /12 TGI-W+ argon/ Float 4mm /12 TGI-W+ argon /
ClimaGuard Premium 4mm, Ug = 0,7W/m2.K
Plochy: Plocha okna: 242 m_
Plocha profila: 1,008 m,
Plocha skla: 1,412 m_
Délka ramecku: 529 m
Plocha panelu:
Délka ramecku panelu:
Délka Sprosen:
Délka napojovaci spary: 66 m .
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Vchodové dvefe VDGb @ GEAI_AN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Strana 2
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 2.5.2009
Vypocet:

Pro stanoveni hodnoty Uw vypoc¢tem byl pouzit vzorec:

Pfitom je:

IBau
VBau

Vysledek:

2/2

:Ab : Ug +A‘f : Uf +Ig "Wy +ISp'WSp+IBau'\VBau
A +A

U,

Koeficient prostupu tepla celym oknem

Koeficient prostupu tepla zasklenim

Koeficient prostupu tepla ramem

Vypocet proveden programem Winlso dle DIN EN ISO 10077-2
Plocha skla

Plocha ramu (Projekéni plocha)

Obvod skla

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle pracovni skupiny "Warme Kante"ve spolupraci s ift Rosenheim
Celkova délka Sprosen

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle vystupu projektu " Vliv riznych meziskelnich pficek

na prostup tepla oknem" - ift Rosenheim

Celkova délka napojovaci spary

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Na zakladé vysSe uvedenych dat byl stanoven pro popsané okno
koeficient prostupu tepla :

u,= 1,1 WmK

VD7B



Vchoidové dvefe s panelem 7VDb

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12

Projekt: zelena Usporam - protokol 008/2009
Pos.:3b KusU: 1

Protokol vypoctu
Uloha: Vypocet koeficientu prostupu tepla U,

ZkusSebni vzorek: Vchodové dvefe s panelem

Velikost okna: B= 1,1 m
H= 22 m
Nakres:
H
7
B
Popis okna:
Ram / Kridlo: Anschlagdichtungs-Sytem S80001Q
Material: PVC profily
Ram / vyztuz: Art.. 8011 /8705
KFidlo / Vyztuz: Art.. 8076 /8736
Stulp: Art.
Sloupek: Art..
PFicka: Art..
Prah: Art.. 7484
Typpfricek:
PoSet pricek vodorovné / svisle
Pohledova §itka profil(: 179 mm
U-hodnota:
Profily: stfedni hodnota U 1,53 Wim K
Zaskleni: Hodnota U:
Panell: Hodnota Uj: 0,8 Wim K
¥Y-hodnoty:
Ramecek zaskleni:
Ramecek zaskleni: Y-Wert:
Réamecek panelu: Y-Wert: 0,0010 W/mK

Panel = sendwisch tl. 36 -40 mm, ROFEX, PERITO Up=0,8 W/m2K

Plochy: Plocha okna: 2,42 m,
Plocha profila: 1,008 m_
Plocha skla:
Délka ramecku:
Plocha panelu: 1,412 m,
Délka ramecku panelu: 5,29 m
Délka Sprosen:
Délka napojovaci spary: 6,6 m

1/2
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Verse:
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Vchoidové dvefe s panelem 7VDb @ GEAI_AN

Vypocet koeficientu prostupu tepla Uw Strana 2
Dle DIN (CSN) EN ISO 10077-1 : 2006-12 2.5.2009
Vypocet:

Pro stanoveni hodnoty Uw vypoc¢tem byl pouzit vzorec:

Pfitom je:

IBau
VBau

Vysledek:

2/2

:Ab : Ug +Af ) Uf +Ig '\Vg +ISp’WSp+IBau'WBau
A +A

U,

Koeficient prostupu tepla celym oknem

Koeficient prostupu tepla zasklenim

Koeficient prostupu tepla ramem

Vypocet proveden programem Winlso dle DIN EN ISO 10077-2
Plocha skla

Plocha ramu (Projekéni plocha)

Obvod skla

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle pracovni skupiny "Warme Kante"ve spolupraci s ift Rosenheim
Celkova délka Sprosen

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Dle vystupu projektu " Vliv riznych meziskelnich pficek

na prostup tepla oknem" - ift Rosenheim

Celkova délka napojovaci spary

Koeficient prostupu tepla vztazeny na délku

Na zakladé vysSe uvedenych dat byl stanoven pro popsané okno
koeficient prostupu tepla :

u,= 1,1 WmK

presné vypoctena hodnota | 1,102 W/m?K



@® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
ﬂ pracoviété ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

Zadateli: IQ SERVICE, spol.
Kotojedska 2588
767 01 KROMERIZ

vydava

S r.0.

CERTIFIKAT

¢. CV-08-1045/Z

Vyrobek: Ramy jednokFidlového plastového okna GEALAN S 8000 IQ (6ti
komorova varianta) a GEALAN S 8000 IQ+

Vyrobce: viz Zadatel

Popis:

Ram 8003 00S 6ti komorovy /5001 00, vyztuz ramu 7715 51/8716, kfidlo 8094 00S /8068 00,vyztuz
kiidla 7715/8703; : tésnéni: vnitini: koextrudované soucast profilu — v rozich svafovane, vnéjsi:
koextrudované soucast profilu ramu, zasklivaci lista: 7124 00S/3108, vngjsi tésnéni vypineé:
koextrudované sougast profilu kfidla — v rozich svafované; izolacni vyplfi: sendviCovy panel Rofex tl.
24 mm: odvodnéni a dekomprese zasklivaci drazky: 2 otvory (30x5) mm, odvodnéni spary: 2 otvory
vtokové a vytokové (28,5x5) mm, dekomprese spary: neprovedeno, kovani ROTO, 6bodovy

/7Tbodovy uzavér, 2 OS zavesy, 1 klika

s pojistkou.

Nazev ovéfovaného parametru

Zkusebni metoda

Vysledek

Soucinitel prostupu tepla  Ur
. GEALAN S 8000 1Q
- GEALAN S 8000 IQ+

CSN EN 12412-2

1,18 W/(m*.K)
1,19 W/(m2.K)

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami

poZadovanymi normou:

{
|

Vyhovuje CSN 73 0540, ¢ast 2

% - na maximailni pozadovany soucinitel prostupu tepla

Uni < 1,70 W/(m2.K)

Podklady: Protokol o zkouskach ¢. 437/08. CSl, a.s. Zlin, AO 212

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédéuje pouze vy$e uvedené viastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle
zakona 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.

Datum vydani:  3.12.2008
Platnost do: 3.12.2010

Vypracoval: Ing. Nizar Al-Hajjar

RNDr. Josef Vrana, CSc.
vedouci pracovisté



